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DE CE AVETI NEVOIE

Mistrie pentru tencuit din metal sau plastic

Manusi de lucru

O masca antipraf
e Bormasina

e Malaxor Electric /Mixer Amestecator
Mortare Vopsea pentru bormasina

) —

e (Galeata pentru amestec

¢ Flacoane pulverizatoare

¢ Benzi pentru zugravit

* Rola de smirghel si bloc de slefuit
e Evt. Trafalet pentru lac

Evt. 0 pensula

Pentru hidroizolarea incaperii cu mare
umiditate aprobata de MK / ETA MK/ETA

pentru renovarea/cladirea incaperii cu mare
umiditate aveti nevoie in plus de:

e Ardex 7+8 adeziv
Ardex SK100W membrana de etansare
Placi, banda flexibila de etansare
Ardex P51 primer
Scule de montaj

Pentru ambele solutii trebuiesc calculate produse
pentru prelucrare, in functie de calitatea
substratului.
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CUM OBTINETI ASPECTUL DORIT

Conteco va oferad posibilitatea de a crea aspectul
dorit. Jocul suprafatei depinde unealta pe care o
folositi. Daca utilizati o mistrie din otel, puteti obtine

un aspect ,inflacarat” cu mult joc de culoare. O mistire
din plastic va oferi de cele mai multe ori 0 expresie
mai uniform&. De asemenea, puteti aplica apa in plus
pe suprafata in timpul aplicarii, pentru a mari jocul de
culoare pe suprafata.

Sistem de proiectare

Structurarea Conteco depinde de proiectul dvs.,
precum si de suprafata doritd. Dacé utilizati Conteco
Beton Mediu ca ultimul strat de beton, obtineti o
suprafatd aspra, cu Conteco Concrete Fine puteti
crea o suprafatd mai fina si mai neteda. Pentru
proiectarea sistemului pentru proiectul dvs.,
consultati pagina 11.

Amestecarea culorilor

Culoarea Conteco depinde de cat de mult pigment de
culoare se adauga betonului in timpul amestecarii. Va
recomandam sa folositi un cantar de bucatérie pentru
a masura precis gramajul de pigment, deoarece chiar
si cele mai mici diferente de grame vor cauza o
diferenté de culoare pe suprafata finisaté.

Nota: Chiar daca nu se arata mult, Beton Color
Pigment coloreaza prin contact cu Conteco Mix

& Primer. De aceea, este important sa respectati
gramele indicate. Conteco Color Pigment se adauga
la toate straturile de beton.

Amestec Conteco

Aceasta procedura este aceeasi si pentru betonul de
baza, si pentru betonul mediu si pentru betonul fin.

Cititi despre consum si proporitiile de
amestecare la pagina 10.

Conteco trebuie intotdeauna céntérit in functie de
numarul de m2 de tratat si amestecat in functie de
conditile de amestecare specificate.

Betonul Conteco se agitatd si se adauga pigment de
culoare beton in gramele corespunzétoare nuantei
dorite. Bateti bine amestecul cu un amestecéator cu
elice pana cand pulberea este complet amestecata.

Conteco Mix & Primer se agita si se toarna intr-o
galeata, dupa care se adauga amestecul de beton
Conteco si pigment de culoare beton si se amesteca
puternic cu un amestecator cu elice pana cand
amestecul este omogen. Amestecul trebuie sa fie
relativ lichid.

Amestec de Beton Conteco Sealer

Conteco Beton Sealer este amestecat cu un lichid
intaritor (cross-linker). Amestecul se agité bine si
trebuie sa se odihneasca timp de 10 minute, apoi se
toarna printr-o sita. Apoi, amestecul este gata

de utilizare.

Nota: Conteco Beton Sealliser trebuie utilizat in
2 ore de la amestecare.

Pigment de culoare pe kg. praf de
beton pentru obtinerea nuantei dorite
e Concrete Light =1 gram

e Concrete Medium = 2 gram

e Concrete Intense = 3 gram

e Charcoal Light = 10 gram

e Charcoal Medium = 15 gram

e Charcoal Intense = 20 gram

e Peach =5 gram

e Dusty Rose = 5 gram

¢ |cy Waters = 5 gram

¢ New Pine =5 gram

¢ Desert Sand = 5 gram

¢ Olive Tree = 5 gram

¢ [ emon Tea =5 gram

Pentru toate culorile gri, se foloseste
pigmentul de culoare Beton / Carbune.
Alte culori au propriul lor pigment.

Dacé se doreste o culoare mai puternica, se
adauga mai mult pigment (pana la maximum
50 de grame pe kg). Acest lucru poate fi
achizitionat separat in magazin.
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PREGATIREA
SUBSTRATULUI

Orice incélzire in pardoseala trebuie deactivata cu
cel putin 12 ore inainte de pornire.

Imbinérile din silicon si cauciuc trebuie indepértate.
Panourile si podelele se descopera. Este important
ca denivelarile sa fie tencuite din timp, deoarece
Conteco se aplica in straturi foarte subtiri. Suprafata
trebuie s fie uniforma si uniform absorbita. in caz
de indoiald, suprafata trebuie tratatd mai intéi cu

un grund de profunzime. Acest lucru se aplica
intotdeauna lemnului netratat, MDF, pasla, chit

sau beton turnat, dar poate fi necesar si pe alte
suprafete.

Atunci cand se aplica pe placi / dale, acestea trebuie
curatate complet, chitate si tratate cu grund de
profunzime Tnainte de aplicarea Conteco. Acest lucru
este necesar pentru a asigura o suprafaté neteda cu
0 absorbtie uniforméa si minimizaté. Produsele pentru
preprocesare pot fi gasite in magazinul nostru web.
Cititi intotdeauna instructiunile producatorului pentru
produsele prelucrare Tnainte de a incepe proiectul.

Daca doriti s& folositi Conteco pe o podea din lemn,
va recomandam sa stabilizati mai intéi podeaua,
daca este necesar, cu placi de podea, insertie benzi
de armare, dupa cum este necesar, imbinari de
stropire i lipici de vinil pe podea. Alternativ, se poate
utiliza un chit armat cu fibre si grunder in loc de vinil.
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APLICARE CONTECO

Dupa ce a fost pregétit substratul, amestecati Conteco Beton cu primul strat
(cititi sectiunea ,Amestecarea betonului de beton” la pagina 5).

Aplicati primul strat cu instrumentele selectate in functie de aspectul dorit.

Pe suprafete orizontale, Conteco este turnat in portii mai mici si extras intr-un
strat subtire (aproximativ 0,3-0,5 mm). Daca Conteco se aplica pe suprafete
verticale cu chit, poate fi avantajos sa folositi o cana de plastic sau ceva
asemanétor pentru a transporta amestecul de beton din gleata si pe mistrie.

Nota: Daca in suprafata apar dungi sau puncte negre imediat, acest lucru
se datoreaza faptului ca pigmentul nu este suficient de dizolvat. Aceast lucru
trebuie corectat in timp ce suprafata incd este umeda, prin rularea repetata a
varfului punctului / liniei cu mistria, astfel ,masand” pigmentul in beton.

Tnainte de aplicarea urmatorului strat, se slefuieste usor suprafata cu smirghel
(minim 150 gr). Acest lucru se face imediat dupa ce suprafata s-a uscat,

deoarece hartia neteda simpla nu poate fi aplicata pe Conteco intarit. Durata de

uscare este de 45-60 minute pe strat la temperatura camerei (21-23 ° C, 50%
umiditate).

Nota: Daca rosturile sau liniile din substrat apar prin primul strat (dar nu se
simt), rareori va ajuta aplicarea unui strat suplimentar de Conteco. Aici, va
recomandam sa utilizati fundatie beton (de exemplu, Ardex P51 intr-un raport
1:1) inainte de a continua procesul de de acoperire. Daca se face acest lucru,
suprafata nu trebuie udaté Tnainte de-a adauga straturile ulterioare.

Acum pot fi amestecate si aplicate straturi suplimentare in acelagi mod ca i
primul strat. Vezi posibil structura sistemului pentru proiectul dvs. din paginile
din spate. Nu uitati ca suprafata betonului trebuie sa fie slefuita si udata
intotdeauna cu un flacon pulverizator inainte de aplicarea urmatorului strat de
beton. Acest lucru asigurd aderenta optiméa pentru stratul ulterior. Cand ultimul

strat de beton este functional, acesta trebuie, de asemenea, slefuit pentru a
obtine cel mai bun rezultat. In plus, va recomanddm s& indepértati banda de
zugravit pentru a crea 0 margine ascutité. Daca banda este intéritd, se taie cu
un cutter. Noua banda de zugravit se aplica inainte de aplicarea stratului final.

Cénd rezultatul este cel dorit si este uscat (timp de uscare recomandat de
cel putin 12 ore la umiditate normald), se trateaza suprafata cu Conteco
Color Sustainer, care este rulat la suprafata intr-un strat subtire cu o rola de
lac cu pér scurt. Alternativ, produsul poate fi masat in suprafata cu o carpa
din microfibra. Va rugam sa retineti c& eventuale dare de vopsea nu trebuie
lasate deoarece acest lucru poate provoca linii permanente pe suprafata. Va
recomandam intotdeauna ca Conteco Color Sustainer sa fie aplicat de jos in
sus pe suprafete verticale. Conteco Color Sustainer are un timp de uscare de
aprox. 60-90 minute.

Ca strat final, suprafata Conteco este sigilatd cu Conteco Beton Sealer, ceea
ce face ca suprafata sa fie rezistenta la apa, precum si rezistenta la grasimi
si detergenti. Conteco Beton Sealer se aplicé cu o rold de lac cu pér scurt,
in cantitate copioasa (total 200ml / m2). Este important sa existe intotdeauna
suficient produs pe rold pentru a sigila suprafata corect. V& recomandam
intotdeauna ca Conteco Beton Seal s& fie aplicat de jos in sus pe suprafete
verticale si rulat transversal. Cand primul strat este uscat dupé aprox. 45-

60 min. la temperatura camerei (21-23 ° C, 50% umiditate) si suprafata alba
laptoasa a dispérut, se aplica inca un strat cu aceeasi cantitate de produs.
Aceasta se repetd pand cand se obtine cantitatea corecta. Intrucat poate fi
dificil sa aplici toate 200 ml / m2 in doua straturi, cantiatatea poate fi aplicata
prin mai multe straturi pentru a obtine o sigilare completé a suprafetei.

Nota: Conteco Beton Sealer trebuie utilizat in cadrul a doua ore dupa ce

produsul a fost amestecat cu adeziv. Imediat ce suprafata albé laptoasa a
dispérut si se poate calca pe podea, se indepérteaza ultima banda de zugravit.
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Aplicarea Conteco pe hidroisolatie existenta

Atunci cand aplicati in baie pe substraturile existente
(de exemplu, placi/gresie), trebuie sa se realizeze

o muchie inclinata spre grilajul de scurgere existent
inainte de aplicarea Conteco Concrete Seal. Apoi,
aplicati Conteco Concrete Seal etans spre scurgere
si terminati cu un sigiliu pentru incaperi cu umezeala
pentru a véa asigura cé suprafata este etansa.

Exemplu:

Imbinatie moale de silicon
pentru incaperi cu umezeala

Grilaj de scurgere

<«—— Conteco Beton

Imbinatie
moale de
Conteco Color silicon pentru
Sustainer fncaperi cu Grilaj de
+ Beton Sealer umezeala scurgere

—_—

Conteco Beton

@ conteco

Hidroizolarea incaperilor cu umiditate mare
cu Conteco aprobata de MK/ ETA

Pentru a utiliza Conteco la renovéri totale siin
constructia noua a bailor, este necesar ca proiectarea
sistemului s& fie utilizatd impreuna cu o membrana
pentru camere cu mare umezeald de la Ardex (clei de
etansare 7 + 8, precum si panzé de etansare SK100W
etc.), deoarece aceasta combinatie este cea care a
primit aprobarea MK / ETA de la ETA Danemarca.

Va recomandam intotdeauna utilizarea unui drenaj
aprobat VA cu inel de strngere atunci cand Conteco
este utilizat pentru cladiri noi in bai. Din aprobarea VA
a scurgerii podelei trebuie sa fie clar ca este aprobata
pentru utilizarea in pardoseli cu straturi de folie
impermeabile. Acest lucru se datoreaza faptului cg,

cu acest tip de scurgere, puteti trage panzain
scurgere si se “strange’/fixeaza, asigurand astfel

0 conexiune foarte stransa.

inainte de a incepe, asigurati-va ca substratul

este uscat, ferm, stabil, manevrabil, durabil si fara
substante separatoare. Incalzirea In pardoseal trebuie
deactivatd cu cel putin 12 ore ihainte de pornirea
proiectului. Ardex 7 + 8 se prind de majoritatea
suprafetelor. Cititi Intotdeauna ghidul produsului

Ardex Tnainte de pornire.

Aplicati membrana de etansare autoadeziva Ardex
STA aproape de scurgere, astfel incat sa urmeze
substratul, dupa care se taie materialull in plus n
jurul scurgerii.

o Amestecati Ardex 7 + 8 cu agitare puternica pana

cand obtine o consistenta lipicioasa. Cititi Indrumérile
de amestecare la pagina 10. Trebuie amestecata
numai cantitatea de adeziv de etansare care poate

fi prelucratad in 15 minute.

Colturile, banda de etansare si mansetele sunt lipite
intr-un strat de adeziv de etansare. Pentru a aplica
adezivi de etansare se foloseste un rulou de vopsea
mic si 0 mistrie de zidit din metal pentru a apasa

ferm componentele. Retineti ca partea din spate a
componentelor de etansare trebuie acoperitd complet
cu adezivi de etansare si cé bulele de aer trebuiesc
presate complet.

e Adezivul de etansare se aplicé pe restul zonelor cu

un chit neted de 3 mm sau cu un chit gros de 4
mm. Odata aplicat adezivul, membrana de etangare
Ardex SK100W este montata usor cu degetele pentru
a forma o suprapunere de 5 cm in locul under se
imbin& membranele de etansare. Apoi folositi o placa
de gips-carton pentru a apasa membrana la loc i
pentru a indeparta bulele de aer. Acordati o atentie
suplimentara imbinarilor si tranzitilor. Atunci cand
instalati membrana pe podea, este important sa
aplicati chitul de la scurgere spre podea, astfel incat
golirea sa nu fie umpluta cu lipici de etansare.

e Lipiciul de etansare se aplica cu un strat subtire in

toate colturile si imbinarile pentru protectie maxima.
Dupa aceasta se foloseste o mistrie de zidit pentru
a netezii suprafata. Cand membrana este montata,
se taie In jurul scurgerii surplusul de material si se
insurubeaza la loc. Nu uitafi sa va asigurati, ca
membrana este etansa in scurgere. Dupa ca. 2 ore
se slefuieste lipiciul de etansare cu smirghel, ca sa
aibe o suprafata neteda.

0 In final va recomandam s tratati toate suprafetele

cu adezivul Ardex P51 (amestec 1:1 cu apa) pentru
absorptie uniforma. Aceasta se face pentru a evita linii
si diferente de culoare in straturile de beton. Substratul
este pregatit acum pentru aplicarea Conteco, conform
indrumaérilor de mai sus.

Pentru informatii ulterioare despre Ardex sistem
pentru incaperi cu umezeala, va sfatuim sa cititi
informatiile producatorului.



INAINTE DE A UTILIZA SUPRAFATA PENTRU

PRIMA DATA

Cand suprafata poate fi utilizatd, diferé de la proiec

la proiect. Daca de ex. este vorba despre 0 podea
normald, suprafata poate fi deja folosita dupé 24 de
ore. Cu toate acestea, va recomandam sa fiti atenti

la podea in primele 7 zile, decarece abia atunci
pardoseala este intaritd complet. La Conteco pe bai
si suprafete de masé, trebuie sa treaca cel putin 7 zile
inainte de utilizarea suprafetei. Suprafata nu trebuie sa
intre in contact cu lichide decét dupa 7 zile. Aceasta
este valabil atét folosirii baii, suprafetelor de masa,
curétarii suprafetelor, spélarii podelei etc. Dacé un
lichid se varsa pe suprafatd inainte de aceste 7 zile,
acesta trebuie indepartat imediat.

Dupa 7 zile de intarire, se aplica o imbinare de-a
lungul suprafetelor adiacente si in jurul scurgerilor.

ATENTIE! Cand folositi dusul, sticlele de sampon

si altele asemenea nu se lasa sa sta pe podea,
deoarece fundul acestora pot forma un efect de vid
care incapsuleaza umezeala, ceea ce poate cauza la
decolorarea podelei.

ATENTIE! Daca observati ca apar pete intunecate

la suprafata dupa utilizare, va rugdm sé contactati
Conteco cu imagini si 0 descriere a proiectului inainte
de utilizarea continua. Acest lucru se poate datora
etansérii defecte, iar utilizarea continué poate duce

la pete de umiditate permanente pe suprafata.

Criterii de acceptare:

Conteco este vandut sub denumirea de ,podea de
design”; un termen comun pentru podele pe baza de
ciment fara articulatii. Acest tip de pardoseald pune
mari cerinte subpodelelor, iar cauza multor probleme
de suprafaté poate fi, in experienta noastra, deseori
atribuita problemelor cu pardoseala si proiectului
individual. Pardoseala finisata, la fel ca toate celelalte
etaje, trebuie inspectata in picioare cu ochiul liber si la
lumina zilei.

Criteriile de acceptare a podelelor

de design includ:

* Pot aparea gauri si basici de aer minore pe supra-
fatd si trebuie acceptate péané la un grad de péana la
aprox. 5 buc. per. 10 m?.

e Gaurile si basicile de aer si diferentele de culoare
trebuie sa fie asteptate si acceptate.

¢ Trebuiesc acceptate diferente aparute prin reparatii.

e Pot apdrea urme dupa uzul de rulou in Conteco
Beton Sealer.

* Pete si umbre pot apérea la suprafaté intr-o masura
mai mica.




CONDITII DE AMESTEC SI CONSUM

PRODUS CONSUM RAPORT DE AMESTECARE TIMP DE USCARE
. 2:1 cu Mix & Primer .
2 _ o
Beton Basic 600g/m (2 parti beton/1 parte Mix & Primer — se masoard la cantar) 45-60 min. pe strat la 20°C.
. 2:1 cu Mix & Primer .
2 _ o
Beton Medium 350g/m (2 pérti beton/1 parte Mix & Primer — se masoara la cantar) 45-60 min. pe strat la 20°C.
) 2:1 cu Mix & Primer .
2 _ o
Beton Fine 350g/m (2 parti beton/1 parte Mix & Primer — se mésoard la cantar) 45-60 min. pe strat la 20°C.
5:1 cu adeziv .
2 _ o
Beton Sealer 200ml/m (5 pari Beton Sealer/1 parte adeziv) 45-60 min. pe strat la 20°C.
Color Sustainer 30ml/m? Se aplica 60-90 min. la 20°C.
Color Pigment - Depinde de culoarea dorita -
Ardex P51 300g/m? Depinde de subpodea 120-300 min. la 20°C.
(citeste instructiunile producatorului)
Se amesteca cu apa ca. 3:1 Se usuca repede. 30 min. la 20°C. Se poate folosi dupa
2
Ardex A46 1.4 kg/m*pr. mm. (3 parti A46/1 parte apa) 4 ore, se poate aplica primer/Conteco dupa 24 ore.
Ardex 7 1,4 kg/m? 1:1 cu Ardex 8 15-30 min. la 20°C.
Ardex 8 1,4 kg/m? 1:1 cu Ardex 7 15-30 min. la 20°C.

Pentru mai multe informatii despre produsele Ardex va rugam intotdeauna cititi informatiile produca-torului.

Atentie: Temperaturile mai scazute cresc timpul de procesare / uscare. Temperaturile mai ridicate reduc timpul de procesare / uscare.
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Sistem de proiectare podele (incaperi obisnuite)

Conteco Beton Sealer 2. straturi*
Conteco Beton Sealer 1. strat
Conteco Color Sustainer

Conteco Beton Medium sau Conteco Beton Fine

Substrat existent

* Cantitatea totald de Beton Sealer trebuie sé fie intotdeauna min. 200ml / m2 pentru a obtine o suprafata
impermeabild (chiar daca aceasta trebuie sa fie aplicata in mai mult de doua straturi).

Conteco + Ardex pentru constructia unei camere cu umezeala
aprobata de MK / ETA

Conteco Beton Sealer 2. straturi*
Conteco Beton Sealer 1. strat*
Conteco Color Sustainer
Conteco Beton Medium sau Conteco Beton Fine

Conteco Beton Medium

Ardex SK100W Tricom membrana etansa
Ardex 7+8 lipici de etansare

* Cantitatea totald de Beton Sealer trebuie sé fie intotdeauna min. 200ml / m2 pentru a obtine o suprafata
impermeabild (chiar daca aceasta trebuie sa fie aplicata in mai mult de doua straturi).

Sistem de proiectare pereti / suprafete de masa (incaperi obisnuite)

Conteco Beton Sealer 2. straturi* (alegibil**)
Conteco Beton Sealer 1. strat* (alegibil**)
Conteco Color Sustainer

Conteco Beton Basic (ekstra dur — doar pereti), Conteco Beton Medium
sau Conteco Beton Fine

Substrat existent

* Cantitatea totald de Beton Sealer trebuie s fie intotdeauna min. 200ml / m2 pentru a obtine o suprafata
impermeabila (chiar daca aceasta trebuie sa fie aplicata in mai mult de doua straturi).

** Va recomandam sa fie selectat pe suprafete de masa de interior si pereti in zonele expuse, cum ar fiin
spatele aragazului sau v. WC.

Sistem de proiectare de pereti /pardosele in bai**

Conteco Beton Sealer 2. straturi*
Conteco Beton Sealer 1. strat*
Conteco Color Sustainer
Conteco Beton Medium sau Conteco Beton Fine

Conteco Beton Medium

Substrat existent

* Cantitatea totald de Beton Sealer trebuie s& fie intotdeauna min. 200ml / m2 pentru a obtine o suprafata
impermeabild (chiar daca aceasta trebuie sa fie aplicata in mai mult de doua straturi).

** Cénd se stabileste o structurd de camera umedé existentd aprobata in zona umeda.
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