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DET SKAL DU
BRUGE

Conteco produkter til dit projekt
e FEt glittebrast i stal eller plast

¢ Arbejdshandsker, stevmaske og
andre veernemidler

e Boremaskine og blandepropel

e Vgt til afvejning af produkter

e Spande til opblanding

e Spand med rent vand til rengering af veerktoj
e Forstover

e Malertape, afdeekning og hobbykniv

e Slibeudstyr

e 1-2 kortharede lakruller (8-10 mm luv)

Evt. en pensel

cr=

For MK-godkendt vddrumsopbygning
til totalrenovering/nybyg af vadrum
krzeves yderligere:

¢ Ardex Tricom teetningssystem
e Conteco Base Primer
Glatspartel

Tandspartel 4 mm

Lille malerrulle (> 9 mm luv)

Bemaerk: Husk altid produkter til forarbejde =
iht. projektets underlag. For information - e = o x_x = \'
omkring klargering af underlag, se s. 6. = _
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OPNA DET RIGTIGE
LOOK

Udtrykket i Conteco skabes af friktionen mellem veerktoj
og underlag, samt den valgte paferingsmetode. Hvis du
anvender et glittebrast i stal, kan du opna et "flammet”
look med meget farvespil. Et glittebraet i plast vil oftest
give et mere ensartet udtryk.

Systemopbygning

Opbygningen af Conteco afheenger af dit projekt, samt
hvilken overflade du ensker. Anvender du Beton Medium
som sidste lag beton far du en ru overflade, hvor Beton
Fine giver en finere og glattere overflade. For system-
opbygning til dit projekt, se s. 11.

Blanding af Beton Color Pigment

Farven pé& Conteco afheenger af, hvor meget Beton
Color Pigment der tilsaettes under opblandingen.

Vi anbefaler, at der anvendes en kekkenveegt/finveegt til
at male prascise gram pigment op, da selv sma forskelle
i gram vil give en farveforskel i den feerdige overflade.

Bemaerk: Beton Color Pigment tilsaettes i alle lag beton.

Blanding af Conteco
Denne fremgangsmade er den samme for bade
Beton Basic, Beton Medium og Beton Fine.

Se blandingsforhold og forbrug pa s. 10.

Conteco ber altid afvejes og opblandes iht. de
angivne blandingsforhold tilsvarende det antal m?
der skal behandles.

Conteco Beton omrystes og Beton Color Pigment tilsaet-

tes i de gram pr. kg, der svarer til den gnskede nuance.

Blandingen piskes grundigt med en blandepropel til
pigmentet er rort helt ud.

Conteco Mix & Primer omrystes og heeldes i en spand,
hvorefter blandingen af Conteco Beton og Beton Color
Pigment tilseettes og piskes kraftigt med en blandepropel
indtil alle klumper er pisket ud. Blandingen skal veere
forholdsvis flydende.

Saerligt ved brug af Conteco RAL

Conteco RAL tonefarve tilseettes i projektets samlede
maengde Mix & Primer. Vi anbefaler derfor, at man har
en stor spand klar, der kan rumme den maengde Mix &
Primer, der er angivet pa RAL beholderen.

Conteco RAL tonefarve rystes og heeldes i en spand.

En lille maengde Mix & Primer haeldes i beholderen fra
Conteco RAL, omrystes og heeldes i spanden med
tonefarve, sammen med den resterende maengde Mix

& Primer, s& alt farven bliver opblandet. Den farvede Mix
& Primer blandes grundigt og er nu klar til opblanding
med Conteco Beton. Den maengde der ikke skal bruges i
farste lag, heeldes tilbage i originalemballagen indtil brug.

| spanden med indfarvet Mix & Primer til det forste lag
tilseettes nu afvejet Conteco Beton, som piskes kraftigt
med en blandepropel indtil alle klumper er pisket ud.
Blandingen skal veere forholdsvist flydende.

Blanding af Conteco Beton Sealer

Beton Sealer blandes med cross-linker. Blandingen
omrystes grundigt og skal hvile i 10 minutter, hvorefter
den heeldes igennem en si. Derefter er blandingen klar
til brug.

Bemaerk: Beton Sealer skal anvendes indenfor
2 timer efter opblanding.

Dosering af Beton Color Pigment pr.
kg betonpulver for at opna falgende
nuancer

e Concrete Light = 1 gram

e Concrete Medium = 2 gram

¢ Concrete Intense = 3 gram

e Charcoal Light = 10 gram

e Charcoal Medium = 15 gram

e Charcoal Intense = 20 gram

e Peach =5 gram/50 gram

e Dusty Rose = 5 gram/50 gram
e |cy Waters = 5 gram/50 gram
e New Pine = 5 gram/50 gram

e Desert Sand = 5 gram/50 gram
e Olive Tree = 5 gram/50 gram

e [ emon Tea = 5 gram/50 gram
e Cloudy White = 50 gram

For alle gré farver anvendes farvepigmentet
Concrete/Charcoal. @vrige farver har deres
eget pigment.

Conteco RAL er en bestillingsvare. Da Conteco
er et betonprodukt vil RAL farver altid variere fra
et RAL farvekort.

Bemaerk: Den endelige farve opnas forst efter

Conteco Color Sustainer Plus er pafert, da dette
produkt fremhaever farven i betonen.
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KLARGORING AF
UNDERLAG

Eventuel gulvvarme slukkes 72 timer inden opstart.

Silikone- og gummifuger fiernes. Paneler og gulv

afdaekkes. Ujeevnheder spartles ud pé forhand, da
Conteco péferes i meget tynde lag. Overfladen skal
veere fast, jeevn og ikke-sugende.

Ved péfering pa klinker/fliser ber disse afrenses
grundigt, spartles og grundes inden Conteco
pafares for et optimalt resultat. Produkter il
forarbejde kan bl.a. findes i vores webshop.
LLees altid vejledningen fra producentenerne for
produkter til forarbejde for projektet pabegyndes.

For mere information ang. forarbejde og undergulve,
se 'ofte stillede spergsmal’ pa www.conteco.dk.
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PAFORING AF CONTECO

Nar underlaget er klargjort blandes Conteco Beton til det forste lag (se evt. afsnittet
"Blanding af Conteco” pa s. 5). Inden forste lag péferes, vandes overfladen vha. en
forstever for optimeret flydeevne.

o Pafer det farste lag med valgte vaerktej iht. det enskede look. Pa vandrette flader

heeldes Conteco ud i mindre portioner og treekkes ud i et tyndt lag (ca. 0,3-0,5 mm).

Hvis Conteco paferes med en spartel pa lodrette flader kan det veere en fordel, at
bruge et plastikbasger til at fore betonblandingen fra spanden og op pé spartlen
med. Husk at overfladen ikke afspejler det feerdige resultat efter ferste lag beton.

Bemaerk: Opstéar der marke streger eller prikker i overfladen under péafering,

skyldes dette, at pigmentet ikke er rort tilstraekkeligt ud. Dette ber udbedres

mens overfladen stadig er vad, ved at kere ovenpa omradet gentagne gange
med glittebraettet indtil pigmentet er fordelt ud i betonen.

e Inden naeste lag péferes, slibes overfladen let med et slibenet (min. korn 150).

Det er en fordel at slibe betonlaget samme dag som det er péafert, da det er
sveerere at slibe i haerdet Conteco. Terretiden er 45-60 minutter pr. lag ved
stuetemperatur (21-23 °C, 50% luftfugtighed).

Bemaerk: Hvis samlinger eller linjer fra underlaget syner igennem forste lag
(men ikke kan maerkes) vil det sjeeldent hjeelpe, at pafere yderligere Conteco.
Her anbefaler vi, at man grunder overfladen med betongrunder (f.eks. Conteco
Base Primer i forholdet 1:1) for naeste lag péaferes.

o Betonoverfladen skal altid slibes, stovsuges og meettes med vand vha. en forstever

inden neeste lag beton péferes. Det er vigtigt, at overfladen hele tiden er mesttet
med vand. Pa starre arealer vil det derfor vaere nedvendigt at vande lebende.
Yderligere lag kan nu blandes og paferes pa samme made som det ferste lag.
Se evt. systemopbygningen for dit projekt pa s. 11. Nér sidste lag beton er
gangbart ber dette slibes for at opna det bedste resultat. Derudover anbefaler vi,
at malertapen fiernes hurtigst muligt for at skabe en skarp kant. Hvis tapen er
heerdet fast, skaeres den fri med en hobbykniv. Ny malertape lsegges igen inden
de afsluttende lag péfores.

N&r resultatet er som ensket og tert (anbefalet terretid min. 12 timer (21-23 °C, 50%
luftfugtighed) behandles overfladen med Conteco Color Sustainer Plus, der rulles
pa overfladen i et tyndt, heldaskkende lag med en korthéaret lakrulle. Rul altid vadt i
vadt for at minimere risikoen for rullespor i betonen. Vasr opmaerksom p4, at Color
Sustainer Plus ikke péaferes ved hgje rumtemperaturer, da dette @ger risikoen for
rullespor. Opstar rullespor alligevel kan dette oftest udbedres ved, at rulle et tyndt
lag Color Sustainer Plus pa overfladen pé tveers af sporene. Vi anbefaler altid, at
produktet paferes nedefra pa lodrette flader. Color Sustainer Plus har en terretid pa
ca. 60-90 minutter. Husk altid at anvende de anbefalede vaernemidler (AP/2 filter)
nar du arbejder med Color Sustainer Plus.

Bemeerk: Vi anbefaler ikke, at ruller med Color Sustainer Plus genbruges, da det kan
veere sveert at f& disse helt fri for produkt. Beregn derfor altid en separat rulle til hhv.
Color Sustainer Plus og Beton Sealer. Rullen skal altid veere helt tor inden opstart.

Som det afsluttende lag forsegles Conteco overfladen med Conteco Beton
Sealer, der ger overfladen vandafvisende, samt modstandsdygtig overfor fedt og
rengaringsmidler. Beton Sealer paferes med en korthéret lakrulle i rigelig meengde
(samlet 200ml/m?). Det er vigtigt, at der konstant er rigeligt produkt pa rullen for at
forsegle overfladen korrekt. Vi anbefaler altid, at Beton Sealer paferes nedefra pa
lodrette flader og at der rulles pa kryds og tveers. Nar ferste lag er tort efter ca.
45-60 min. ved stuetemperatur (21-23 °C, 50% luftfugtighed) og den meaelkehvide
overflade er forsvundet, paferes endnu et lag med samme maengde produkt.
Dette gentages indtil den korrekte meengde er opnéet. Da det kan veere sveert

at péafere alle 200ml/m? fordelt pa to lag, kan produktet paferes af flere lag for at
opna en korrekt forsegling af overfladen.

Bemeerk: Beton Sealer skal anvendes indenfor 2 timer efter opblanding med
cross-linker. S& snart den meelkehvide overflade er forsvundet og gulvet kan
betraedes, fiernes det sidste malertape. Der ma ikke ga mere end 6 timer mellem
Beton Sealer lagene, da overfladen vil haerde op. Gar der mere end 6 timer mellem
pafering af Beton Sealer lagene, skal overfladen slibes let med slibenet (korn 240)
og terres fri for stov fer pafering.
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Conteco pa eksisterende vadrumsgodkendt
underlag

Ved péfering i badevesrelse pa eksisterende vadrums-
godkendt underlag (f.eks. fliser) afsluttes beleegningen
efter 7 dage med en silikonefuge, der bryder kontakten
til aflebbskanten. Dette skal sikre, at overfladen slutter
teet og at fugt ikke treenger ind i betonen fra aflobet.
Silikonefuger fra det eksisterende underlag skal
ligeledes genetableres.

Ved péfering péa vinyl paferes Conteco ned under
aflebets klemring, hvor der ligeledes afsluttes med en
silikonefuge pa undersiden af klemringen. For yderligere
beskrivelse af dette, se 'ofte stillede spergsmal’ pa
www.conteco.dk.

Eksempel:

Blad silikonefuge til vddrum

Rist til afleb
Conteco
opbygning

Conteco Color Blad

Sustainer Plus  silkonefuge

+ Beton Sealer til vadrum  Rist til afleb

—

Conteco Beton
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MK-godkendt vddrumsopbygning
med Conteco

For at anvende Conteco i totalrenovering og nybyg af
vadrum er det pékraevet, at systemopbygningen anven-
des sammen med Ardex Tricom teetningssystem (7+8
teetningskleeber, SK100W teetningsdug mv.), da det
udelukkende er denne kombination der har mod-
taget MK-godkendelsen fra ETA Danmark. Vi anbefaler
altid, at der anvendes et nedseenket VA-godkendt afleb
med klemring nar Conteco anvendes til ny vadrums-
opbygning. Det skal af VA-godkendelsen af det anvendte
gulvafleb fremgd, at det er godkendt til brug i gulve med
vandteet lag af folie. Dette skyldes, at man med denne
type afleb kan traekke dugen ned i aflebet og klemme
den fast, og dermed opna en teet tilslutning.

Inden du gér i gang skal du sikre, at underlaget er
tart, fast, vridningsstabilt, baeredygtigt, samt fri for
skillemidler. Gulvvarme slukkes 72 timer inden op-
start. Ardex 7+8 haefter pa de fleste overflader. Laes
altid produktvejledningen fra Ardex inden opstart.

o Ardex STA selvkleebende teetningsmatte paferes
test over aflebet sa den felger underlaget, hvorefter
aflobet skeeres fri.

e Ardex 7+8 blandes under kraftig omrering til blan-
dingen har en kleebrig konsistens. Se blandings-
forhold pa s. 10. Der ber kun blandes den maengde
teetningskleeber, som kan forarbejdes indenfor
15 minutter.

o Hjerner, tastningsband og manchetter fastklesbes i

ét lag teetningskleeber. Der benyttes en lille maler-
rulle til at pafere testningsklasber, og en glatspartel
til at presse komponenterne fast. Veer opmeerk-
som p4, at bagsiden af tastningskomponenterne
daeekkes helt med taetningsklaeber og at luftbobler
presses helt ud.

Teetningsklaeber péaferes i resten af omraderne med
en 4 mm tandspartel. Nar klesber er pafert, mon-
teres Ardex SK100W teetningsdug forsigtigt med
fingrene s&dan, at der dannes en 5 cm overlap-
ning i samlingen mellem teetningsdugene. Herefter
benyttes et pudsebraet til at presse dugen pa
plads og fierne luftbobler. Veer ekstra opmaerksom
omkring samlinger og overgange. Ved montering af
dugen pa gulv er det vigtigt, at der presses vask

fra aflgbet, sa aflebet ikke bliver fyldt op med tast-
ningskleeber. Aflabet kan med fordel daekkes af.

e Teetningsklaeber rulles pa i et tyndt lag i alle kanter

og samlinger for ekstra beskyttelse. Herefter be-
nyttes en lille spartel til at glitte overfladen forsigtigt,
sé& den bliver plan. Nar dugen er monteret, skasres
aflabet fri. Husk at sikre, at dugen felger med ned

i aflobet, s& den kan monteres under klemringen.
Efter ca. 2 timer slibes teetningskleeberen med
slibenet, s& den opnar en jasvn overflade.
Overfladen gennemgés for eventuelle bobler og
lunker endnu engang, sé disse kan udbedres med
Ardex 7+8 inden der fortsaettes.

o Alle overflader grundes med Conteco Base Primer

(1:1 med vand) for at sikre at underlaget ikke suger.
Dette minimerer risikoen for linjer og farveforskelle

i den feerdige overflade. Underlaget er nu klar til
pafering af Conteco iht. ovenstaende anvisninger.

Bemeerk: Klemringen i aflebet monteres forst efter
alle Conteco lag er péafert og afsluttes med en sili-
konefuge péa undersiden. For yderligere beskrivelse
af denne proces, se 'ofte stillede spargsmal’ pa
www.conteco.dk.

For yderligere information ang. Ardex vadrums-
system henviser vi altid til producentens datablade.



INDEN OVERFLADEN
TAGES | BRUG
FORSTE GANG

Hvornar overfladen kan tages i brug afheenger af det enkelte
projekt. Er der f.eks. tale om et gulv, er overfladen allerede
gangbar og Klar til brug efter 24 timer.

Vi anbefaler dog, at man er forsigtig omkring alle Conteco
overflader i de ferste 7 dage, da det forst er herefter, at
overfladen er gennemhaerdet.

Overfladen ma forst komme i kontakt med vaeske efter

7 dage. Dette gaelder bade brug af bad, bordplade,
rengering af overflader, gulvwask mv. Spildes der vaeske
pé overfladen i lgbet af de ferste 7 dage ber dette fiernes
omgéende. Efter 7 dages haerdning paferes en egnet fuge
langs tilstedende flader og evt. rundt om aflgb.

Hvis Conteco er pafert pa en overflade med gulvvarme bar
man som minimum vente 72 timer for der gradvist teendes
for gulvvarmen igen.

OBS! Ved brug i bruseniche ber shampoo flasker og lign.
ikke sta fast pé gulvet, da bunden pé disse kan danne en
vakuumeffekt der indkapsler fugten, hvilket kan resultere i
fugtskader og misfarvninger i betonen.

OBS! Hvis du opdager, at der kommer merke pletter i over-
fladen efter brug, bedes du kontakte Conteco med billeder
0g en beskrivelse af projektet inden fortsat brug, da dette
kan besveerliggere udbedringen af overfladen. Marke pletter
kan skyldes mangelfuld forsegling, og fortsat brug kan
resultere i varige fugtpletter i overfladen.

Pleje og vedligehold af Conteco

Til pleje og vedligehold af dine overflader har vi udviklet

Conteco Clean & Care; et rengaringsprodukt og et plejepro-
dukt, der bidrager til varig beskyttelse af dine overflader.

For at sikre overflader mod mekanisk slid anbefales det,

at anvende dgrmatter ved indgangspartier (f.eks. i bryggers
eller entré), samt filtpuder/glidesem pa alle mabler for at
sikre, at disse ikke beskadiger belaegningen.

Hent vores pleje- og vedligeholdelsesplan pa
www.conteco.dk.

Acceptkriterier

Conteco indgér under betegnelsen designgulve; en
feellesbetegnelse for fugefri cementbaserede gulve. Denne
type gulve stiller store krav til undergulvet, og arsagen til
eventuelle overfladeproblemer kan erfaringsmaessigt ofte
henfares til problemer med undergulvet og det enkelte pro-
jekt. Conteco kan ikke sté til ansvar for undergulve under
Conteco opbygningen. Det feerdige gulv ber, som alle andre
gulve, inspiceres stdende i gjenhejde og ved dagslys.

En Conteco overflade er et handlavet produkt, og farve,
udtryk mv. vil derfor variere med udferslen for bade private
og professionelle.

Acceptkriterier for designgulve indebzerer
blandt andet:

¢ Pinholes og mindre bleerer i overfladen kan forekomme og
ma accepteres i et omfang pa op til ca. 5 stk. pr. 10 m2.

¢ Svindrevner og farveforskelle méa forventes og accepteres.
e Overgange ved reparationer og andre efterspartlinger
skal accepteres.
¢ Rullespor i Conteco Beton Sealer og Color Sustainer Plus
kan forekomme.
e Skjolder og lignende i overfladen kan forekomme i
mindre omfang.
e Spartelstrag, slibespor mv. er en del af betonens udtryk
0g Ma accepteres.




BLANDINGSFORHOLD OG FORBRUG

PRODUKT SAMLE:TRF(:A?BRUG BLANDINGSFORHOLD TORRETID
. 600 g Beton 2:1 med Mix & Primer . o
Beton Basic 300 g Mix & Primer (2 dele beton/1 del Mix & Primer — méles pé vaegt) 45-60 min. pr. lag. v. 20°C.
. 350 g Beton 2:1 med Mix & Primer . R
Beton Medium 175 g Mix & Primer (2 dele beton/1 del Mix & Primer — méles pé veegt) 45-60 min. pr. lag. v. 20°C.
' 350 g Beton 2:1 med Mix & Primer . R
Beton Fine 175 g Mix & Primer (2 dele beton/1 del Mix & Primer — males pa veegt) 45-60 min. pr. fag. v. 20°C.
200 ml/m? 5:1 med cross-linker , o
Beton Sealer Fordelt pa min. 2 lag (5 dele Beton Sealer/1 del crosslinker) 45-60 min. pr. lag. v. 20°C.
Color Sustainer Plus 40-50 ml/m? Anvendes ufortyndet 60-90 min. v. 20°C.
Color Pigment/RAL - Afhaenger af onsket farve, se s. 5 -
Base Primer 300 g/m? 1:1-1:1/2 med vand, se produktetiket for mere info 120-300 min. v. 20°C.
Blandes med vand 3:1 Hurtigtarrende. 20 min. v. 20°C. Gangbar efter 4 timer,
5 : o .
Ardex A46 1,4 kg/m? pr. mm (3 dele A46/1 del vand) kloar til primer/Conteco efter 24 timer (ved lagtykkelse
pa 2 mm).
Ardex 7+8 1,4 kg/m? 1:1 af hhv. Ardex 7+8 15-30 min. v. 20°C.

Bemaeerk: Lavere temperaturer forlaenger systemets forarbejdnings/terretid. Man ber ikke arbejde med Conteco i < 5 grader. Hajere temperaturer forkorter systemets
forarbejdnings/terretid.
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OVERSIGT OVER SYSTEMOPBYGNINGER

Systemopbygning gulv (ikke vadrum)

Conteco Beton Sealer 2. lag*
Conteco Beton Sealer 1. lag®

Conteco Color Sustainer Plus

Conteco Beton Medium (ru) eller Conteco Beton Fine (glat)

* Samlet maengde Beton Sealer skal altid vasre min. 200 ml/m? for en korrekt beskyttet overflade. Det kan
vaere nedvendigt at pafere mere end 2 lag for at opna den korrekte masngde pa min. 200 ml/m2.

Systemopbygning vaeg/gulv i vadrum***
Conteco Beton Sealer 2. lag®
Conteco Beton Sealer 1. lag*
Conteco Color Sustainer Plus

Conteco Beton Medium (ru) eller Conteco Beton Fine (glat)

Conteco Beton Medium

* Samlet maengde Beton Sealer skal altid vasre min. 200 ml/m? for en korrekt beskyttet overflade. Det kan
vaere nedvendigt at pafere mere end 2 lag for at opna den korrekte masngde pa min. 200 ml/m2.

*** \ed etablering pa eksisterende vadrumsgodkendt underlag.

Systemopbygning vaeg/bordplade (ikke vadrum)

Conteco Beton Sealer 2. lag* (kan tilveelges™)
Conteco Beton Sealer 1. lag* (kan tilveelges**)

Conteco Color Sustainer Plus

Conteco Beton Basic (ekstra ru), Conteco Beton Medium (ru) eller Conteco Beton Fine (glat)

* Samlet maengde Beton Sealer skal altid vaere min. 200 ml/m? for en korrekt beskyttet overflade. Det kan
veere ngdvendigt at pafere mere end 2 lag for at opna den korrekte meengde pa min. 200 ml/m?.

** Bor altid tilvaelges pé bordplader indenders, samt vaegge i udsatte omrader.

Conteco + Ardex til MK-godkendt vadrumsopbygning

Conteco Beton Sealer 2. lag*
Conteco Beton Sealer 1. lag*
Conteco Color Sustainer Plus
Conteco Beton Medium (ru) eller Conteco Beton Fine (glat)

Conteco Beton Medium

Ardex Tricom taetningssystem

* Samlet maengde Beton Sealer skal altid vaere min. 200 ml/m? for en korrekt beskyttet overflade. Det kan
vaere nadvendigt at péfere mere end 2 lag for at opné den korrekte maengde pa min. 200 ml/m?2.
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